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Produkt Feinerkérniger Lehmoberputz fiir gefilzte Oberflachen und freie Strukturen im Innenbereich. Von Hand und
maschinell verarbeitbar.

Anwendung UdLIVE® Lehmunterputz findet Einsatz als Kontaktschicht zwischen Dammplatte und Untergrund im System
UdAN sowie als Oberflachenfinish bzw. Endbeschichtung auf den Armierungsebenen der Innendammsysteme
UdAN, UgAINRECO, UgIN 2CM oder zur Endbeschichtung von Innenwanden.

Bestandteile - Dolomit Brechsand
- Lehmfller 0,09 mm

Eigenschaften Die gesundheitsférdernde Alternative zu gips- und zementhaltigen Produkten, da alle positiven Eigenschaften
baubiologischer und bauphysikalischer Anforderungen erreicht werden. Auf Grund des Bindemittels Lehm ist
dieser Putz wasserdampfdurchlassig, kapillar leitfahig, raumklimaregulierend und schadstoffabsorbierend. Durch
die feine Kdrnung kann dieser Oberputz gefilzt, geglattet bzw. frei strukturiert werden.

Technische Kennwert Deklarierter Wert
Daten Kdrnung 0-2mm
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl p~ ca. 9—12
Wasserbedarf ca. 4-51/ Sack
Verbrauch ca. 18 kg/ m2 fir eine Auftragsstarke von 10 mm
Qualitatssicherung Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitat. Strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe.
Lagerung trocken, Lagerzeit ca. 6 Monate
Lieferform Papiersacke, Sackinhalt 25 kg, (42 Sack pro Palette = 1.050 kg).
Verarbeitung Ein 25-kg-Sack U/ZLIVE® Lehmunterputz wird mit rund 4 - 5 | klarem, sauberem Wasser zu einer gleichmaBig

steifplastischen klumpenfreien Masse mit einem Zwangsmischer oder Rihrquirl angemischt (warmes Wasser
erhoht die Viskositat). Fiir den Einsatz als Kontaktschicht im System UgAN sollte die Wand leicht angendsst
werden. Das material dann gleichmaBig auf der Wand auftragen. Ggf. auch auf der Platte eine diinne Schicht
auftragen um einen besseren Verbund z uerzeugen. Die Putzdicke betragt bei Verarbeitung als Unterputz ca.10
mm, bei der Verwendung als Oberputz ca. 2 mm. Bei Gesamtputzdicken von mehr als 10 mm ist mehrlagig zu
arbeiten. Die Trocknungszeit liegt in Abhangigkeit der Luftfeuchtigkeit bei ca. 1Tag je mm Auftragsstarke. Bei
der Verwendung des Lehmputzes als Unterputzlage ist die Oberflache durch Zahnung oder Aufrauhen zu
erhdhen. Eventuelle Abtrocknungsrisse sind unproblematisch und werden mit dem Oberputz geschlossen.
Abgetrocknete Oberflachen kénnen durch Annéssen weiterbearbeitet werden.

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fiille moglicher Einfliisse bei
der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Priifungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung
fiir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die allgemein giiltigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Anderungen, die dem
technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind friihere
Ausgaben ungiltig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten.
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